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1. Benutzerhinweise
Die Richtlinien des Forums Qualitatspflaster (FQP) sind das Ergebnis ehrenamtlicher technisch-wissenschaftlicher
Gemeinschaftsarbeit und geben den Stand der Technik wieder.
FQP-Richtlinien stehen jedem zur Anwendung frei. Eine Anwendungspflicht kann sich aus Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften, Vertragen oder aus sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.
FQP-Richtlinien regeln fachgerechtes Verhalten im Normalfall und kénnen nicht alle moglichen Sonderfille
erfassen, in denen weitergehende oder einschrankende MalRnahmen geboten sein kénnen.
Alle Informationen und Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewdhr. Jede Haftung
ist ausgeschlossen.
Jeder, der einen Fehler oder eine Missdeutung entdeckt, die zu einer falschen Anwendung fiihren kann, wird
gebeten, dies dem FQP unverziiglich mitzuteilen.
Aus Griinden der Lesbarkeit werden personenbezogene Begriffe nicht explizit in der weiblichen Form angefiihrt. Es
wird jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich alle personenbezogenen Formulierungen gleichermalen
auf Frauen und Manner beziehen.
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Vorwort

. Vorwort

Hydroaktive Pflaster- und Plattenfldchen dienen als Element der Regenwasserbewirtschaftung und zur Entsiege-
lung von Flichen. Niederschlagswasser verbleibt im natiirlichen Wasserkreislauf. So werden Uberlastungen
im Kanalnetz und Uberflutungen reduziert. AuRerdem wird bei Mischwasserkanalisationen die Anzahl von
Notentlastungen in Klaranlagen verringert und somit die durchschnittliche Reinigungsleistung durch den
gleichférmigeren Zufluss erhoht. In Folge verbessert sich die durchschnittliche Gewassergiite.

Einsparung von
Regenwasserkanalen in Neubaugebieten,
Sanierungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten fiir vorhandene Mischwasserkanalisationen,
Investitionen flir Speicherbecken, Klaranlagenausbau u. a.,
Kosten fiir die Gewdssersanierung und

somit Senkung der Gesamtkosten bei der Regenwasserbewirtschaftung.

Aus diesem Grund wird diese Bauweise in vielen Regionen Europas im Abwassergebiihrensystem geférdert und
nach geltendem Recht als VersiegelungskompensationsmaBnahme sowie Eingriffsminimierung anerkannt.

Durch die Zunahme von Starkregen kommt es in Folge verstarkt zu Hochwasserereignissen. Als Konsequenz wer-
den neben anderen stiadtebaulichen MaBnahmen zusatzliche Anforderungen an die Flachenbefestigungen
gestellt. So kommt dem Riickhaltevermégen von Niederschlagwassern eine zunehmend wichtige Bedeutung zu.

Reduktion von Niederschlags-Abflussgeschwindigkeiten (Retentionswirkung),

Reduktion der Niederschlags-Abflusswassermenge und Erh6hung der Grundwasserspende,
Kleinklimaverbesserung (Kiihlen und Befeuchten der Steine und der Luft durch langsames Verdunsten

von Restfeuchtigkeit auf den Steinen und in den Fugen, Reduktion der Feinstaubbelastung durch héhere
Luftfeuchtigkeit),

Baumbewasserung,

Erhaltung der natiirlichen Stoffkreisldufe, das heiBt der Austauschprozesse zwischen belebter (niitzlicher
Mikroorganismen im luftnahen Boden) und unbelebter Materie (bestimmte Bodenbestandteile),

Reduktion von Rollgerauschen bei Ausfiihrung mit haufwerksporigen Pflastersteinen und Normfugenbreite.

Als Vorbild fiir die vorgenannten Funktionen dient die Natur. So nehmen Waldbdden gréRBere Niederschlags-
wassermengen auf und geben die aufgesogene Feuchtigkeit im Anschluss wieder zeitverzogert ab. Stadtebaulich
findet dieser Prozess im StraRenraum beim Baumschutz im Schwammstadtkonzept seine Anwendung.
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Abbildung 1: Entsiegelung — Versiegelung (schematische Darstellung)

MaRnahme

Effekt

@ Dachbegriinung

Retention, Wasserspeicherung, Verdunstung, Staub-
bindung, Kiihlung

Pflaster- oder Plattenbelag mit barrierefreier Normfugen-
®  breite (optional hydroaktives, haufwerksporiges Beton-
pflaster) entspricht ONORM B 1600

Retention, optional Wasser- und Luftdurchlassigkeit,
Bodenbelebung, Grundwasserdotierung

Hydroaktive Pflasterflache mit Fugenfiillung aus
Brechkorn BK 4/8

Retention, Wasser- und Luftdurchlassigkeit, Boden-
belebung, Grundwasserdotierung

® Hydroaktive Pflasterflache mit Griinfuge

Retention, Wasserspeicherung, Verdunstung, Staub-
bindung, Kiithlung, Luftdurchl3ssigkeit, Bodenbelebung

Gefélle zum Baum und belebter Oberboden

Retention, Wasserspeicherung, Verdunstung, Staub-
bindung, Kiihlung, Wasser- und Luftdurchlassigkeit, Boden-
belebung, Baumbewasserung, Grundwasserdotierung

® Schwammestadt-Grobschlag mit Skeletterde

Wasserspeicherung, Bodenbelebung, Baumbewasserung,
Durchliiftung

@ Gefille weg vom Baum

Trockenheit fiir den Baum und die Griinflache

Konventioneller Regenwasser- oder Mischwasserkanal

Uberlastung des Kanals, Uberlastung der Klranlage
bei Mischkandlen bei Starkregen durch Dach- und
StraRenwasser, ggfs. Notentlastung der Klaranlage
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Anwendungsbereich/Begriffsbestimmungen und Symbole

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir die Herstellung von hydroaktiven Pflasterflichen aus Pflastersteinen und Pflasterplatten
aus Beton und Naturstein, deren Bauteile die Versickerung oder zwischenzeitliche Aufnahme von Niederschlags-
wasser trotz moglicher Verkehrsnutzung sicherstellen.

Voraussetzung fiir die Anwendung dieser Richtlinie ist die ordnungsgemaRe Herstellung der Pflaster- und Platten-
flachen sowie der Randeinfassungen nach den einschlagigen Richtlinien und Normen als auch dem Stand der
Technik.

Begriffsbestimmungen und Symbole

Es gelten die Begriffsbestimmungen und Symbole der ONORM B 2506-1 und ONORM B 2506-2. Ergénzend sind
weitere in Verwendung befindliche Begriffsbestimmungen angefiihrt.

Abflussbeiwert a,: prozentueller Anteil des oberflachlich abflieRenden Niederschlagswassers in Dezimalform.

Durchlassigkeitsbeiwert kq: Geschwindigkeit in m/s, mit der auftretendes Wasser durch einen maximal gesattigten
Oberbauteil fliel3t.

DTV: durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke.

Entsiegelung: Beseitigung einer versiegelnden Bebauung oder Fldchenbefestigung (beispielsweise einer Asphalt-
befestigung) mit dem Ziel, die Bodenfunktionen zu verbessern und die Wasserdurchldssigkeit zu erhéhen.

Erosion: Bezeichnung fiir das Ausspiilen von Stiitzkorn.
Filterstabilitat: Stabilitdat gegen Eindringen feiner Gesteinskérnungen in benachbarte, grobkérnige Schichten.

Infiltrationsbeiwert k;: Geschwindigkeit in m/s, mit der senkrecht auf einen teilgesattigten Bauteil auftreffendes
Wasser in diesen eindringt.

Kolmation: Bezeichnung fiir das schadliche Ablagern von Fein- oder Stiitzkorn in den Poren von Bauteilen.

MaRgeblicher Grundwasserstand: vom Planer oder von der Behorde festgelegter Grundwasserspiegel in Meter
Uber Adria, meist hochster Jahresgrundwasserspiegel einer zusammenhangenden Reihe von Jahren oder durch
theoretische Uberlegungen und Berechnungen als hdchstméglicher Grundwasserstand ermittelter Wert.

Oberbau: statisch konstruktiver Aufbau einer Pflasterkonstruktion oberhalb des Unterbauplanums, bestehend aus
mehreren Tragschichten und der Pflasterstein- oder Pflasterplattendecke.

Retention: Riickhaltung und zeitliche Abflussverzégerung.

Schwammstadt: Konzept, um anfallendes Regenwasser in Stadten lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es
lediglich zu kanalisieren und abzuleiten. Dadurch sollen Uberflutungen bei Starkregenereignissen vermieden, das
Stadtklima verbessert und die Gesundheit von Stadtbdumen geférdert werden.

Sickerfugen: Fugen zwischen Pflastersteinen und -platten mit kapillarbrechenden oder begriinbaren Fugen-
fillungen.

Sickeréffnungen: Offnungen in Pflastersteinen und -platten mit kapillarbrechenden oder begriinbaren Fiill-
materialien.

Versickerung: Eindringen von Wasser in durchldssige oder saugende Materialien oberhalb der Grundwasser-
oberkante.

Wasserdurchlassigkeit: Fahigkeit eines Bauteils, Wasser durch dessen Poren flieRen zu lassen, MessgroRen sind
der Durchlassigkeits- und Infiltrationsbeiwert.
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Begriffshestimmungen und Symbole/Grundlagen

Anmerkungen zu den Begriffen Infiltrationsbeiwert und Durchlassigkeitsbeiwert:

Mit hydroaktiven Pflaster- und Plattenflichen wird eine mdglichst vollstindige Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers angestrebt. Dafiir maBgebend ist die Wasserdurchlassigkeit der Konstruktionsschichten
und des Untergrundes. Zur Beschreibung der Eigenschaft Wasserdurchlassigkeit werden die KenngréRen
Infiltrationsbeiwert k; und Durchldssigkeitsbeiwert k¢ verwendet.

Der maBgebende Unterschied zwischen dem Infiltrationsbeiwert ki und dem Durchldssigkeitsbeiwert ks ist
der Sattigungsgrad, bei dem die Priifung durchgefiihrt wird. Bei der Laborpriifung an nahezu vollstdndig
wassergesattigten Proben wird die Wasserstromung nicht durch Luftbldschen behindert. Im Gegensatz dazu
wird bei einer Infiltrationspriifung ein ungesattigter Baustoff von oben nach unten durchstromt, so dass die
Wasserstromung durch unbewegliche Lufteinschliisse behindert wird. Dies ist auch bei der tatsdchlichen
Versickerung von Niederschlagswasser der Fall.

Der an eingebauten Schichten ermittelte Infiltrationsbeiwert k; ist daher besser geeignet, um die tatsachliche Ver-
sickerungsleistung einer Schicht beurteilen zu kdnnen. Der Durchlassigkeitsbeiwert k¢ ist in der Regel groRer als k.
Er wird lblicherweise an Baustoffen oder Boden ermittelt, um vorab Aussagen zur potentiellen Versickerungs-
leistung treffen zu kénnen.

Grundlagen

Hydroaktive Pflasterflichen werden grundsatzlich erst ab 2 m Grundwasser-Flurabstand empfohlen, sofern
mindestens 1 m natiirlich gewachsener Boden unterhalb des Oberbaus verbleibt. Sind diese Voraussetzungen nicht
gegeben, so ist die Zuldssigkeit und Art der Versickerung bei der Genehmigungsbehorde zu erfragen.

Bei Einsatz hydroaktiver Pflaster- und Plattenflichen im Einzugsgebiet von Trinkwasserbrunnen ist die ONORM
B 2506-1 zu beachten.

Gemal der ONORM B 2506 Teil 1 und 2, kénnen hydroaktive Pflaster- und Plattenflichen bei Flachen bis zu einer
Belastung von bis zu 5.000 DTV eingesetzt werden, wobei die Tabelle 4 ,Anwendungsbereiche von hydroaktiven
Pflaster- und Plattenflachen und Empfehlung zur Systemeignung* zu beriicksichtigen ist.

Welche Bauweisen anzuwenden sind, wird erganzend im OWAV-Regelblatt 45 beschrieben.

Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen 5
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Grundlagen

Tabelle 1: Auflistung und Einteilung der Niederschlagsabfliisse in Abhangigkeit von der Herkunftsfliche gemaR
OWAV-Regelblatt 45

Flachentyp Art der Flache

F1 Dachflachen (Glas-, Griin-, Kies- und Tondécher, zementgebundene und kunststoffbeschichtete
Deckungen), gering verschmutzt.
Alle anderen Dachflachenmaterialien und Terrassen (gering verschmutzt) mit einem Gesamtflachen-
anteil nicht groRer als 200 m? projizierter Flache.
Rad- und Gehwege.
Nicht befahrene Vorplatze und Zufahrten fiir Einsatzfahrzeuge.

F2 Dachflachen und Terrassen, gering verschmutzt, die nicht dem Flachentyp F1 zugeordnet werden kénnen.
Parkflachen fiir Pkw nicht groRer als 20 Parkplatze bzw. 400 m? (Abstellflachen inkl. Zufahrt).
Parkflachen fiir Pkw groRer als 20 Parkplétze und nicht groBer als 75 Parkplatze bzw. 2.000 m? (Abstell-
flachen inkl. Zufahrt) mit nicht hdufigem Fahrzeugwechsel (Wohnhausanlagen, Mitarbeiterparkplatze
bei Betrieben, Park-and-Ride-Anlagen und Parkplatze mit dhnlich geringem Fahrzeugwechsel).
Fahrflachen mit einer JDTV bis 500 Kfz/24 h bzw. Gleisanlagen bis 5.000 Bto mit Ausnahme der freien
Strecke.

F3 Parkfldchen fiir Pkw groBer als 20 Parkplatze und nicht groRRer als 75 Parkplatze bzw. 2.000
m? (Abstellflichen inkl. Zufahrt) mit hdufigem Fahrzeugwechsel (z. B. Kundenparkplatze von
Handelsbetrieben, wie z. B. Einkaufsmarkte).
Parkflachen fiir Pkw gréRRer 75 Parkpldtze und nicht gréRRer als 1.000 Parkplatze.
Fahrflachen mit einer JDTV von 500 bis 15.000 Kfz/24 h bzw. Gleisanlagen groRer 5.000 Bto mit Aus-
nahme der freien Strecke.
Park- und Stellflachen fiir Lkw, sofern eine wesentliche Verschmutzung des Niederschlagswassers durch
Emissionen aus den Fahrzeugen (z. B. Verluste von Kraft- und Schmierstoffen, Frostschutzmitteln, Fliissig-
keiten aus Brems- oder Klimatisierungssystemen etc.) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden kann.
Lager- und Manipulationsflichen sowie Umschlagplatze (Terminals), sofern eine wesentliche
Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Ladegutverlust oder Manipulation (Tatigkeiten auf
diesen Flachen) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.

Gemalk OWAV-Regelblatt 45 kénnen hydroaktive Pflaster- und Plattenflichen bei folgenden Flichenkategorien
eingesetzt werden:
Fiir Flachen der Kategorie F1 und Zufahrten zu Einfamilienhausern ist eine Versickerung tiber Flachen mit mine-
ralischem Filter (z. B. Pflaster mit durchlassigen Fugen) vertretbar.
Fiir Flachen der Kategorie F2 ist eine Versickerung liber durchlassig befestigte Oberflaichen mit
Oberbodenschicht (z. B. Rasengittersteine > 8 cm) vertretbar.
Fiir Pkw-Parkflachen der Kategorie F3 ist der Einsatz von Rasengittersteinen > 30 cm bei Fiillung mit Boden-
filtermaterial vertretbar.
Bei Pkw-Parkflachen der Kategorien F2 und F3 mit temporarer Nutzung (z. B. Badeteiche, Skilifte, Musikfestivals,
Buschenschanken) ist hinsichtlich der Ausfiihrung einer flichenhaften Versickerung eine individuelle Beurtei-
lung im jeweiligen Einzelfall durchzufiihren.

Sind aus der Atmosphare, von der Oberflache oder den angrenzenden Boden hohere Schadstoffeintrage zu
erwarten, so sind keine hydroaktiven Pflaster- und Plattenflachen zu wahlen und abflieBende Niederschlags-
wasser einer Vorreinigung beispielsweise liber Abscheideanlagen, technische Filter etc. zu unterziehen. Hierbei
wird insbesondere auf die Bestimmungen der ONORM B 2506-2 verwiesen.

Allfdllige zusatzliche regionale Vorschriften sind zu beachten und der Winterdienst besonders zu beriicksichtigen
(siehe Punkt 12).
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Baustoffe

Baustoffe
Hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen konnen mit folgenden Systemen hergestellt werden:

Natursteine gemaB ONORM B 3108 oder Betonsteinsysteme gemaB ONORM B 3258 mit
aufgeweiteten Sickerfugen und kapillarbrechenden Splitt- oder kapillaren Grunfugenfillungen

Abbildung 2: Naturstein mit Sickerfuge und kapillarbrechender Splittfiillung

Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflaichen 7
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Baustoffe

6.2 Betonsteinsysteme mit Sickerdffnungen gemaB ONORM EN 13198 mit kapillarbrechender
Splittfullung oder kapillaren begriinbaren Fiillmaterialien.

Abbildung 5: Rasengittersysteme, deren Hohlkammern mit Splitt- oder Rasen gefiillt sind

6.3 Haufwerksporige Betonsteinsysteme mit Fugenbreiten gemal ONORM B 2214 sowie
ONORM B 1600 und kapillarbrechender Fugenfiillung.

Abbildung 6: Haufwerksporige Betonstein- und Plattensysteme

Hinweis: haufwerksporige Pflastersteine und -platten weisen gegeniiber gefiigedichten Pflastersteinen geringere
Festigkeiten und Widerstinde gegeniiber Tausalz auf (siehe Herstellerdeklaration). Grundsatzlich sind die
Abflussbeiwerte gema ONORM B 2501-1 Tabelle 1 zur Anwendung zu bringen.

Tabelle 2: Abflussbeiwerte a,

Art der Entwasserungsfliache Abflussbeiwert a,
Hartgedeckte Dacher 1,0
Extensiv begriinte Dacher gem3R ONORM L 1131 sowie ONORM B 2501 0,5
Intensiv begriinte Dacher gemaR ONORM L 1131 sowie ONORM B 2501 0,3
Befestigte (z. B. asphaltierte) Hofe und Wege 0,8 bis 1,0
Kieswege (verdichtet) 0,6 bis 0,8
Griinflichen und Rasengittersteine, je nach Neigung und Durchlassigkeit inklusive <05
Untergrund

8 Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen
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Baustoffe

Fiir alle nicht angefiihrten Deckschichtmaterialien wird erganzend die nachstehende, detailliertere Tabelle zur
subsididaren Anwendung empfohlen (Quelle: Betonverband Strale, Landschaft, Garten eV., DIN 1986-100 Entwas-
serungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke — Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056,
wissenschaftliche Arbeiten (lligen 2009)).

Tabelle 3: Ergédnzende Abflussbeiwerte

Art der Entwiasserungsflache Abflussbeiwert a,
Fugenlose Decke aus Asphalt oder Ortbeton 0,9
Pflasterstein- oder Pflasterplattenflache mit Fugenverguss oder vermértelten Fugen 0,9
Wassergebundene Wegedecken 0,8
Pflasterstein- oder Pflasterplattenfliche (auch mit Verbundsystemen) mit ungebundener 0,75

Fugenausfiihrung und herkdmmlichen Fugenbreiten; Ausfiihrung mit Fugenverschluss

Pflasterstein- oder Pflasterplattenfliche (auch mit Verbundsystemen) mit ungebundener 0,5
Fugenausfiihrung und herkdmmlichen Fugenbreiten; Ausfiihrung ohne Fugenverschluss

Begriinte Rasengittersysteme, Pflastersteine oder Pflasterplatten mit aufgeweiteten Fugen 0,4
(z. B. Rasenfugenpflaster)

Versickerungsfahige Flache (z. B. Dranpflaster), Pflasterstein- oder Plattenfliche mit 0,25
aufgeweiteten und mit Splitt verfiillten Sickerfugen, Rasengittersysteme mit Splittfillung

Anmerkung: Fir GroRformatplatten kann aufgrund der stark variierenden Formate und GroRen sowie der
Unterschiede bei Fugenbreite und Art der Fugenfiillung derzeit kein allgemein zu empfehlender Abflussbeiwert
angegeben werden.

Tabelle 4: Anwendungsbereiche von hydroaktiven Pflaster- und Plattenflichen und Empfehlung
zur Systemeignung

Verkehrs- Art der Flache Nutzung, Beanspruchung oder Beispiele System-
flache eignung
1 2 3

RVS 03.08.63 | Fahrbahnen Wohnweg, Wohnstrasse + o+ o

LKo,4 Bis 80 Schwerfahrzeuge pro 24 h

Fahrbahnen Wohnstrasse, Sammelstrasse, Quartierstrasse, + o o

LK1,3 Dorfliche Hauptstrasse

Verkehrszahlung erforderlich
Geh- und Radwege Radfahrer, FuBganger, gelegentliche Nutzung + o  +
LKo,05/LKo,1 durch Wartungs- und Unterhaltungsfahrzeuge,

Uberfahrten durch Millfahrzeug u. 3.
Bis 10/20 Schwerfahrzeuge pro 24 h

Abstellflachen Pkw-Verkehr, Wartungs- und + + o)
LKo,4 Unterhaltungsfahrzeuge, Uberfahrten durch

Miillfahrzeug u. a.

Bis 80 Schwerfahrzeuge pro 24 h

Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen 9
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Baustoffe
Verkehrs- Art der Flache Nutzung, Beanspruchung oder Beispiele
flache
Sonstige Begehbare, nicht mit z.B.Terrassen, Gartenwege, Parkanlagen
Flachen Kfz befahrbare Flachen-
befestigungen
Befahrbare Flachenbe- z. B. Garagenzufahrten, Pkw-Stellplatze
festigungen fiir Fahr-
zeuge bis 3,5 t zuldssiges
Gesamtgewicht
Wie zuvor, jedoch ge- z. B. Pflege-, Instandhaltungs- und
legentliche Befahrungen Rettungswege sowie Feuerwehr-, Garagen-
durch Fahrzeuge bis 20 t und Gebaudezufahrten
zuldssiges Gesamtgewicht
mit Radlasten< 5t
Industrielle Standig von z.B.Rangierflachen an Verteilerzentren, Bauhofe,
und Schwerverkehr genutzte | ggf.in LK1,3’
gewerbliche | Flachen
Flachen

Flachenbefestigungen
fir Fahrzeuge bis

3,5 t zuldssiges
Gesamtgewicht

Sonstige Wege und Abstellflachen

System 1: Pflasterflache mit Sickerfugen
System 2: Pflasterflache mit Sickerfugen und Sicker6ffnungen
System 3: Pflasterflache aus haufwerksporigen Pflastersteinen

+ System geeignet

z. B. Parkplatze des Handels

Feuerwehrzufahrten, Rettungswege,
Wartungswege, Aufenthaltsflaichen und Wege
im Wohn- und Geschaftsumfeld

o System bedingt geeignet

1) Der Einsatz von versickerungsfahigen Befestigungen ist nach Einzelfallpriifung grundsatzlich moglich

Begriinbare Flachenbefestigungen sind im Wesentlichen fiir folgende Einsatzbereiche geeignet:

Gelegentlich genutzte Parkflachen fiir den PKW-Verkehr und geringen Lkw- und Busverkehr,
Ausweichflachen an Stral3en,

Feuerwehrzufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr,

Uberfahrbare Griinstreifen von Anlieger- und Wohnstraf3en,

Land- und forstwirtschaftliche Wege,

UnregelmaRig (temporar) genutzte Veranstaltungsplatze,

Campingplatze,

Wege und Platze in Garten, Parks und anderen Griinanlagen,

Zufahrten (z. B. fur Garagen).

10 Richtlinie fir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen
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7. Vor Planungsbeginn zu priifen
Bei der Voruntersuchung wird das nachstehende Ablaufschema empfohlen.

Abbildung 7: Anwendung von hydroaktiven Pflaster- und Plattenflachen
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Versickerungsfahige Verkehrsflache nach dieser Richtlinie ist mit
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(z. B. Planumsentwadsserung) anwendbar

Die Herstellung einer
versickerungsfahigen
Verkehrsfliche im
Sinne dieser
Richtlinie ist
auszuschlieRen.
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Vor Planungsbeginn zu prifen

Vor Planungsbeginn ist grundsatzlich die Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes zu priifen. Beim Bauen im Be-
stand ist zusatzlich die Wasserdurchlassigkeit der Oberbautragschichten zu priifen. Zur Abschatzung der Wasser-
durchldssigkeit der Oberbautragschichten auf der Baustelle ist der Ausschiittversuch gemaR RVS 11.06.27 anzu-
wenden. Durch die starkere Durchfeuchtung der Oberbautragschichten ist es im Unterschied zu konventionellen
Pflasterflichen noch bedeutender, dass die Durchldssigkeit der Oberbautragschichten von oben nach unten zu-
nimmt.

Abbildung 8: Ausschittversuch

Je 250 m? sind Messungen zur Abschatzung der Durchlassigkeit an drei Stellen, die augenscheinlich eine geschlos-
sene Oberflache aufweisen, durchzufiihren.

An der Messstelle ist eine runde Prallplatte mit einem Durchmesser von ca. 15 cm satt und eben aufzulegen.

Aus einem Wassergefall wird aus maximal 10 cm Hohe eine Wassermenge von 2 | innerhalb von etwa 5 Sekunden
auf die auf dem Planum liegende Prallplatte geleert.

Es sind an jedem Messpunkt drei Ausschiittversuche durchzufiihren, wobei die nach dem dritten Ausschiittversuch
gemessene Zeit maRgeblich ist.

Das Ende der Versickerungszeit ist dann erreicht, wenn das Wasser an der Oberflache vollstandig versickert ist.

Bei einer Versickerungszeit von weniger als 120 Sekunden kann auf eine Wasserdurchlassigkeit von mindestens
5x10°®m/s geschlossen werden. Betragt die Versickerungszeit mehr als 120 Sekunden, sind geeignete MaRnahmen
zu ergreifen.

Fiir die Oberbautragschichten gelten die Anforderungen gemaR RVS 08.15.01, fiir den Untergrund und einen even-
tuellen Unterbau die Anforderungen gemaf RVS 08.03.01.

412 Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen
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Abbildung 9: Schematischer Aufbau einer hydroaktiven Pflasterfliche mit erforderlichen Mindestabstanden
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Die Frostempfindlichkeit des anstehenden Untergrundes ist auf Basis der einschlagigen Richtlinien zu beurteilen
und zu berlicksichtigen.
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Planung

Planung

Die Planung, Bemessung und Ausfiihrung hydroaktiver Pflaster- und Plattenflachen erfordert Fachkompetenz und
Qualitatssicherung, um sowohl den auftretenden Verkehrs- als auch Niederschlagsbelastungen standzuhalten.

Bei der Planung sind der Boden-, Grundwasser- und Gewasserschutz sowie der Schutz angrenzender Bauten und
Gelandestufen gegen Durchnassung zu berlicksichtigen, wobei eventuell begleitende MaRnahmen vorzusehen
sind.

Einschlagige Richtlinien fiir den StraRenbau wie ONORMEN, RVS- und FQP-Richtlinien stellen die Basis sowohl fiir
die Planung, Dimensionierung als auch fiir die Ausfiihrung hydroaktiver Pflaster- und Plattenflachen dar. Dies um-
fasst auch Themen wie Instandhaltung und Winterdienst. Ebenso sind die Regelwerke zum Thema Barrierefreiheit
zu berticksichtigen.

Hydroaktive Pflaster- und Plattenflichen sind unter der Beriicksichtigung 6kologischer und bautechnischer
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen (Sicker- und Ableitungsfahigkeit des Untergrundes) auf Basis der
ONORM B 2506-1 zu bemessen. Sind diese Bedingungen nicht nachgewiesen, so ist diese Bauweise nicht auszu-
fihren. Bei gewerblicher Nutzung der Flache kénnen hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen wie andere
Flachenbefestigungen auch, einer behérdlichen Genehmigungspflicht unterliegen.

Die Dimensionierung der Sickeranlagen ist gem3R ONORM B 2506-1 durchzufiihren.

Der Oberbau ist gemaR RVS 03.08.63 zu bemessen. Zu beachten ist, dass die Durchlassigkeits- und Infiltrations-
beiwerte erreicht werden. Die Sieblinien der fiir die Tragschichten angelieferten Fraktionen sollen im unteren bis
mittleren zuldssigen Sieblinienbereich gemaR der RVS 08.15.01 verlaufen, um eine moglichst hohe Durchldssigkeit
bei gleichzeitig ausreichender Tragfahigkeit sicher zu stellen.

Die Anwendung von Pflasterdrainbeton als obere gebundene Tragschicht ist beim Einsatz von kapillarbrechenden
Fugenfiillungen sowie haufwerksporigen Betonsteinsystemen zuldssig. Im Zusammenhang mit kapillar wirksa-
men Griinfugen, wird der Einsatz von Pflasterdrainbeton als obere gebundene Tragschicht nicht empfohlen.

Grundsatzlich sind alle Pflasterflachen einzufassen. Dies gilt auch fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen. Das
Versetzen der Randeinfassung ist auch auf wasserdurchldssigen Betonen (Riickenstiitzen) zuldssig. Dies erhoht
die hydroaktive Wirkung der Gesamtkonstruktion und reduziert gleichzeitig die Gefahr von Schaden durch Frost.

Hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen kénnen je nach Verband und Verbundsystem, hinsichtlich Belastung-,
Schub- und Torsionskraften, geringere Widerstande aufweisen. Dies ist bereits im Entwurfsstadium zu beriicksich-
tigen. So konnen Rangierkrafte, beispielsweise durch eine schrage Anordnung von Parkplatzen, reduziert werden.

Im Unterschied zu konventionellen Pflasterflichen betragt das Mindestgefalle 1% und das maximale Geflle 5%
gemall DWA-Arbeitsblatt A138.

Generell sind bei den Fugenbreiten die Bestimmungen der ONORM B 2214 einzuhalten, sofern nicht vom Hersteller
andere Vorgaben gegeben sind. Wird die Fugenbreite iiber die ONORM B 2214 hinaus aufgeweitet, so ist dies unter
Bedachtnahme der zu erwarteten Belastung moglich. Zu beachten ist, dass die Sollfugenbreite um 2—4 mm groRer
als das Vorsprungsmaf der Abstandshilfen ist.

Sind bei Pflaster- und Plattenflichen die Bestimmungen der ONORM B 1600 anzuwenden, so sind diese mit Fu-
genbreiten gemiR ONORM B 2214 Punkt 5.3.3.3.2 a) (ungebundene Fugen 5—-8 mm) sowie 5.3.3.3.3 a) (gebundene
Fugen 8—15 mm) auszufiihren. Diese Flachen kdnnen optional ebenfalls liber haufwerksporige Steine hydroaktiv
ausgelegt sein.

14 Richtlinie fir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen
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Planung

Die Wasserdurchlassigkeit des Pflasteraufbaus geht durch den Schmutzeintrag langfristig zuriick. Fiir einen
allfallig bei Starkregen auftretenden Oberflachenabfluss ist daher eine zweite Entwasserungsmoglichkeit inkl.
Grobstoffabscheider (z. B. Einlaufgitter) vorzusehen, ortlichen Versickerungsvarianten ist dabei der Vorzug zu
geben.

Ist die Versickerung des Niederschlagswassers iiber belebte Oberbodenschichten gemaR ONORM B 2506-2 in einer
Mindestdicke von 30 cm beispielsweise lber Sickermulden aus Platzgriinden nicht moglich, so kann die Schaffung
von hydroaktiven Pflaster- und Plattenflachen, die eine entsprechende Reinigungsleistung aufweisen, eine wirt-
schaftliche, ergdnzende MaRBnahme sein. In diesem Fall sind Bauteile zu wahlen, welche den Einbau von 30 cm
dicken, belebten Oberboden ermoglichen. Hierbei ist zu beachten, dass solche Bauteilsysteme lediglich schwache
und mittlere Regenereignisse aufnehmen konnen, und bei Starkregen- oder langer andauernden Regenereignis-
sen eine zweite Entwasserungsmoglichkeit vorzusehen ist. In Folge kann diese zweite Entwasserungsmoglichkeit
geringer dimensioniert werden.

Abbildung 10: Betonsteinsysteme mit kapillar wirksamen, begriinten Fillmaterialien mit Randeinfassung und
zusatzlicher Entwasserung uber Sickermuldenzulauf

Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflaichen 15
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Abbildung 11: Schematische Darstellung einer versickerungsfahigen Pflasterfldche bei gering durchldssigem
Untergrund (3x10° m/s < k; Untergrund 3x10)
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Anteil des Niederschlagswassers, welcher iiber Sickermuldenzuldufe oberflachlich ablauft,im

©) Sickermulden-System zwischengespeichert wird und zeitverzégert in den Untergrund versickert. Der Anteil
ist im Allgemeinen anfangs bis auf Starkregenereignisse gering und wird im Laufe der Nutzungsdauer —je
nach Verschmutzung der Pflasterdecke — groRer.

Anteil des Niederschlagswassers, welcher durch die Pflasterdecke und den Oberbau bei schwachen und
mittleren Niederschldgen direkt in den Untergrund versickert. Bei Starkregen erfolgt eine zeitverzogerte
Versickerung in den Untergrund nach kurzzeitiger Zwischenspeicherung in der Tragschicht.

(® Bei Starkregen zeitverzégerte Versickerung durch den belebten Oberboden der Sickermulde.

Sickerkoffer aus Bruchschotterpackung mit Geotextil ummantelt, bei sehr gering durchlassigem
Untergrund kann zusatzlich ein Sickerrohr eingelegt werden
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Ausfiihrung/Ubernahmepriifungen

9. Ausfiihrung

Der Bauausfiihrung kommt bei der Errichtung hydroaktiver Pflaster- und Plattenflachen besondere Bedeutung zu.
Baustellenbedingte Verunreinigungen wie Sandlagerungen ohne Schutzunterlage sind ebenso zu vermeiden wie
Verdichtungen infolge von Baustellenverkehr oder Baumateriallagerungen.

Beim Einbau der Tragschichten ist darauf zu achten, dass Uberverdichtungen und nennenswerte Kornzertriimme-
rungen verhindert werden.Tragschichten sind nur so hoch zu verdichten, wie dies zum Erreichen der Anforderungen
an die jeweiligen Verformungsmodule, Verdichtungsgrade etc. notwendig ist. Die Verdichtungsgerate so wie die
Art der Verdichtung sind darauf abzustimmen. Falls notwendig, sind Vorversuche durchzufiihren.

Fiir die Pflaster- und Plattendecken sind die unter Punkt 6 beispielhaft beschriebenen Baustoffe zu verwenden.

Fiir Sickerfugen und -6ffnungen wird aus Griinden der Filterstabilitat das gleiche Fillmaterial wie in der Bettung
empfohlen (Brechkorn BK 4/8 oder BK 2/8).

Bei haufwerksporigen Betonsteinen mit Fugenbreiten gemaR ONORM B 2214 ist als Fugenfiillmaterial je nach re-
gionaler Verfiligbarkeit Edelbrechkorn EBK 1/2, EBK 1/3 oder Brechkorn BK 2/4 einzusetzen, um Kolmationen des
haufwerksporigen Betons zu vermeiden.

Kapillarbrechende Fillmaterialien sind nicht einzuschlammen.

Wasserdurchlassigkeiten sind rechtzeitig zu priifen, damit ggfs. auf den weiteren Bauablauf Einfluss genommen
werden kann. Fiir die Abstimmung der Baustoffe wird bauseitig die Anlage von Probefeldern angeraten.

Gruinfugen sind wie folgt auszufiihren:
Erste Kehrung mit Stiitzkornmischung BK 4/8 oder BK 2/8 durchfiihren,
im Anschluss an der Oberflache unter Biirstendruck mit grobem Borstenbesen eine hohlkehlenférmige
Vertiefung auskehren,
zweite Kehrung mit Oberboden-Saatgutgemisch durchfiihren, wobei widerstandsfahige Graser- und
Krauterarten zu wahlen sind,
abschlieRend einschlammen.

10. Ubernahmepriifungen

Es wird empfohlen, Tropfinfiltrometer-Messungen auf der Oberfliche hydroaktiver Pflaster- und Plattenflachen
pro angefangener 1.000 m? durchzufiihren.

Richtlinie fir hydroaktive Pflaster- und Plattenflaichen 47
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Instandhaltung und Pflege/Winterdienst

Instandhaltung und Pflege

Ergdnzend zu den Bestimmungen der ONORM B 2506-1 und der FQP-Richtlinie ,Pflege und Wartung von
Pflasterflichen” gilt:

Wartung und Kontrolle haben saisonal und nach witterungsbedingten Ereignissen wie Laubfall im Herbst, Starkre-
gen, Hochwasser o. 4. zu erfolgen.

Im Sinne der Anfangsverfestigung der Fugenmaterialien ist eine erstmalige Reinigung mit Kehrmaschinen nach
friihestens 12 Monaten Liegezeit zul3ssig. Es wird empfohlen, wahrend der ersten drei Jahre auf eine maschinelle
Reinigung zu verzichten und handische Reinigungen vorzunehmen.

Bei Kehrmaschinen sind der Anpressdruck der Biirsten, die Regulierung der Saugleistung sowie die Ausrichtung
der Ansaugoffnung so einzustellen, dass ein Austragen der Fugenfiillung weitgehend verhindert wird. Die Kehr-
richtung sollte moglichst diagonal zur Fugenrichtung verlaufen. Fehlendes Fugenmaterial ist jedenfalls zu
erganzen.

Zur Erhaltung der dauerhaften Versickerungsleistung der Flachen sind allfdllige tiber die Jahre, vor allem im oberen
Drittel der Fugenhohe eintretende Kolmationen zu beseitigen.

Fiir die Wiederherstellung einer etwaig zuriickgegangen Versickerungsleistung gibt es verschiedene Ansatze:
Fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen mit Sickerfugen oder Sicker6ffnungen kann ein Austausch des
Fugenmaterials im oberen Bereich der Fugen zweckmaRig sein. Hierzu wird das verschmutzte Fugenmaterial
mit entsprechenden Werkzeugen, zum Beispiel Fugenkratzer, mechanisch aufgelockert und anschlieBend
mittels Kehrsaugmaschine ausgesaugt.

Fiir haufwerksporig ausgefiihrte, hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen haben sich Hochdruck-Vakuum-
Reinigungsgerate bewahrt. Die mittels maschinellen Spil-Saug-Verfahren entfernten und aufgenommenen
Verunreinigungen konnen Schadstoffe enthalten, daher ist das Reinigungsgut gemal} den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Fehlendes Fugenmaterial ist mit kapillarbrechendem Material zu erganzen.

Griinfugen sind zu mahen und nicht zu mulchen. Zur Erhaltung der Wasserdurchlassigkeit, ist die (Zwischen-)Lage-
rung des Gruinschnittes auf hydroaktiven Pflaster- und Plattenflachen zu unterbinden.

BeiWiederinstandsetzungen nach Aufgrabungen ist darauf zu achten, dass die Wasserdurchlassigkeit der einzelnen
Schichten gegeniiber dem urspriinglichen Zustand nicht verschlechtert wird. Es gelten die gleichen Baugrundsatze
wie bei der Erstherstellung.

Winterdienst

Erganzend zu den Bestimmungen der RVS 12.04.12 und der FQP-Richtlinie ,Pflege und Wartung von Pflasterflachen*
gilt:

«

Im Hinblick auf die breiteren Fugen sind Schneerdaumgerate mit besonderer Vorsicht einzusetzen, um die Pflaster-
decke nicht zu beschadigen. Besen- und Frasenraumungen ist der Vorzug gegeniiber Schubschild-Raumungen zu
geben.

Abstumpfende Streumittel, wie Streusplitt und andere mechanisch wirkende Streumittel sind bevorzugt zu ver-
wenden.

Tausalze und Taumittel sind aus 6kologischen Griinden grundsatzlich nicht einzusetzen. Neben dem Schadstoff-
Remobilisierungspotenzial reduzieren sie die hydraulische Wirkung und somit die Langlebigkeit der hydroaktiven
Pflasterflache. st Gefahrim Verzug (Sturzgefahr aufgrund iiberfrierender Glatte), so ist beim Einsatz von Tausalz die
Ausbringung in Form von Sole aufgrund des deutlich geringeren Natriumchloridanteils gegeniiber der trockenen
Tausalz-Streuung zu bevorzugen.

18 Richtlinie fiir hydroaktive Pflaster- und Plattenflachen
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Angefihrte Richtlinien und Normen/Literaturhinweise

Angefuhrte Richtlinien und Normen

Die Inhalte dieser Richtlinie beziehen sich auf den Stand der Technik zu Redaktionsschluss. Der Verweis auf
Richtlinien und Normen bezieht sich auf die bei Redaktionsschluss vorliegenden giiltigen Ausgaben.
Fiir den Leser sind jedoch die Regelwerke in ihrer aktuellen Ausgabe verbindlich.

ONORM B 1600 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen
ONORM B 2214 Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

ONORM B 2506-1  Regenwassersickeranlagen fir Ablaufe von Dachflichen und befestigten Flachen —
Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb

ONORM B 2506-2  Regenwassersickeranlagen fiir Ablaufe von Dachflichen und befestigten Flachen —
Qualitative Anforderung an das zu versickernde Regenwasser, Bemessung, Bau und Betrieb
von Reinigungsanlagen

ONORM B 2506-3  Regenwasser-Sickeranlagen fiir Abldufe von Dachflichen und befestigten Flidchen - Teil 3:
Filtermaterialien - Anforderungen und Priifmethoden

ONORM B 3108 Natirliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen —
Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften — Regeln zur Umsetzung
der ONORM EN 1341, EN 1342 und EN 1343

ONORM B 3258 Pflastersteine und Platten aus Beton — Nationale Erganzungen zu ONORM EN 1338 und
ONORM EN 1339

ONORM B 3306-2  Priifung von vorgefertigten Betonerzeugnissen - Teil 2:
Frost- und Frost-Taumittel-Bestandigkeit von haufwerksporigem Beton

RVS 03.08.63 Stralenplanung — Bautechnische Details — Oberbaubemessung

RVS 08.03.01 Erdarbeiten

RVS 08.15.01 Ungebundene Tragschichten

RVS 08.18.01 Technische Vertragsbedingungen - Pflasterstein- und Pflasterplattendecken,
Randeinfassungen

RVS 11.06.27 Bestimmung der Durchlassigkeit von Tragschichtmaterial und Tragschichten

RVS 12.04.12 Schneeraumung und Streuung

FQP Richtlinie ,,Pflege und Wartung von Pflasterflachen®
OWAV-Regelblatt 45, Oberflichenentwisserung durch Versickerung in den Untergrund

DIN 1986-100, Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstlicke — Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN
752 und DIN EN 12056

DWA-Arbeitsblatt A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser,
Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 2005
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